
[HS97R : C 1.1 W 7.5 Mo 5.5 Cr 3.9 V 1.8  Co 9.0] ●：黒皮肌
外径 長さ SUJ2 Hs97R 外径 長さ SUJ2 Hs97R

軸受鋼 ハイス 軸受鋼 ハイス
φ (㎜) HRC HRC φ (㎜) HRC HRC

58～60 66～68 58～60 66～68
0.85 1000 7.1 2000
0.95 1000 7.2 2000
1.0 1500 7.3 2000
1.1 1500 7.4 2000
1.2 2000 7.5 2000
1.3 2000 7.6 2000
1.4 2000 7.7 2000
1.5 2000 7.8 2000
1.6 2000 7.9 2000
1.7 2000 8.0 2000
1.8 2000 8.1 2000
1.9 2000 8.2 2000
2.0 2000 8.3 2000 ●
2.1 2000 ● 8.4 2000
2.2 2000 8.5 2000
2.3 2000 8.6 2000
2.4 2000 8.7 2000
2.5 2000 8.8 2000
2.6 2000 8.9 2000
2.7 2000 9.0 2000
2.8 2000 9.1 2000
2.9 2000 9.2 2000
3.0 2000 9.3 2000
3.1 2000 9.4 2000 ●
3.2 2000 ● 9.5 2000
3.3 2000 9.6 2000
3.4 2000 9.7 2000
3.5 2000 9.8 2000
3.6 2000 9.9 2000
3.7 2000 10.0 2000
3.8 2000 ● 10.1 2000
3.9 2000 10.2 2000
4.0 2000 ○（研磨） 10.3 2000 ●
4.1 2000 10.4 2000
4.2 2000 ● 10.5 2000
4.3 2000 10.6 2000
4.4 2000 10.7 2000
4.5 2000 10.8 2000
4.6 2000 10.9 2000
4.7 2000 11.0 2000
4.8 2000 11.1 2000
4.9 2000 11.2 2000
5.0 2000 11.3 2000
5.1 2000 11.4 2000
5.2 2000 ● 11.5 2000
5.3 2000 ● 11.6 2000
5.4 2000 11.7 2000
5.5 2000 11.8 2000
5.6 2000 11.9 2000
5.7 2000 12.0 2000
5.8 2000 12.1 2000
5.9 2000 12.2 2000
6.0 2000 12.3 2000
6.1 2000 12.4 2000
6.2 2000 ● 12.5 2000
6.3 2000 ● 12.6 2000
6.4 2000 12.7 2000
6.5 2000 12.8 2000
6.6 2000 12.9 2000
6.7 2000 13.0 2000
6.8 2000 13.1 2000
6.9 2000 13.2 2000
7.0 2000 13.3 2000

プレハードン在庫表

　　　　　　　　　　スチールプレハードンセンター


